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Préambule

« La création architecturale, la qualité des
constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages naturels ou
urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérét public. »
(Arficle 1)

« [Le CAUE] est a la disposition des collectivités et des
administrations publiques qui peuvent le consulter
sur tout projet d’'urbanisme, d’architecture ou
d’environnement. (...) » (Arficle 7)

Les CAUE portent une mission de conseil auprés

des collectivités, a ce titre ils sensibilisent les élus et

les agents a la qualité architecturale, urbaine et
paysagere, mais apportent aussi des repéres et aides
d la décision dans les processus de rénovation &
I'échelle urbaine, comme & I'échelle architecturale et
technique.

CAUE Rhdne Métropole
31.01.2023

Appui architectural, urbain,
environnemental et paysager ciblé

La commune de Juliénas a fait connaitre au CAUE son
intention de requalifier le centre bourg et d'établir une
stratégie de valorisation de ses espaces publics et de
ses facades.

La commune a souhaité I'accompagnement du CAUE
pour établir une charte fagcade comme premier volet
de ceftte stratégie.

Le présent document constitue la synthése de ce
travail. Il est composé de 2 parties.

1ER PARTIE:

METHODES ET OBJECTIFS

- guelques notions utiles pour mener & bien le projet de
coloration de son b&timent

-I'identification in-situ des «couleurs du village» ¢
fravers une visite du centre bourg avec la commission
urbanisme du conseil municipal.

Ces quelques éléments de méthode sont d notre sens
nécessaires pour construire un projet de coloration
intégré dans son contexte urbain et paysager et qui va
au-deld d'un simple respect de la regle(PLU).

2EME PARTIE:

LA CHARTE FACADES

Celui-ci ne se substitue pas a un projet de coloration
et plus globalement & un projet architectural pensé et
argumenté, il est néanmoins & respecter dans le cadre
d'une demande d'urbanisme.

Commune de Julienas
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PARTIE 1
METHODES ET OBJECTIFS
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1.1. De quoi parle-t-on ?
MATIERES ET TECHNIQUES

Facades et matieres

Les batiments d'une méme rue peuvent étre réalisé linteau
avec différents matériaux, différentes époques de

construction et différents s]:ryles orch,l’rec’ruroux. moellons de pierre (en
Regorgler et onolyse_r ur\,e acade c'est comprendre général, les murs en

le systeme constructif, I'époque de construction, moellon avaient vocation

I'usage initial du batiment mais aussi pour les batiments
les plus ancien, c'est découvrir une chronologie des
modifications, entretiens ou changement de fonctions
ou de mode esthétique.

jambage

pierres d'angle, harpées

facades revétues d'un enduit

CAUE Rhéne Métropole Appui architectural, urbain, Charte technique et chromatique
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facades revétues d'un
bardage bois et de panneaux
de bardage en fibro-ciment
ou composite

facades revétues d'un
bardage métallique laqué

CAUE Rhéne Métropole Appui architectural, urbain, Charte technique et chromatique
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1.2. De quoi parle-t-on ?
LA COULEUR

1.2.1. Vocabulaire de la couleur :
— TEINTE = NUANCE = TON
= longueur d'onde dominante du stimulus physique

— VALEUR = clarté = brillance

= indigue si la couleur est claire ou foncée

Elle désigne le degré de clarté ou d'obscurité d'une
couleur.

— SATURATION = chroma = Chromacité

= PURETE COLORIMETRIQUE

= intensité de la couleur percue : du gris (saturation
minimale) & la pureté maximale que peut posséder
une feinte (saturation maximale)

Ce terme qui désigne le degré d'intensité
chromatique, de pureté d'une couleur. Elle décrit
la distance qui sépare les couleurs vives de leur
décoloration compléte, soit vers le noir, soit vers le
blanc.

> COULEURS ROMPUES

Rompre une couleur, c’est la transformer en la
mélangeant avec sa complémentaire. C'est faire
disparaitre son état pur, intense, saturé. C'est la ternir,
la désaturer.

- CAMAIEU =
Peinture monochrome, recourant & un dégradé de
valeurs d’'une méme couleur ou teinte.

- ALBEDO ou LRV =

L'albédo est le pouvoir réfléchissant d'une surface,
c'est-a-dire le rapport de I'énergie lumineuse réflééchie
al'énergie lumineuse incidente.

Chez les fabricants, I'albédo est remplacé parla
valeur de réfléctance de la lumiére LRV (pour I'anglais
Light Reflectance Value) qui correspond au coefficient
de réflexion lumineuse. Il permet de mesurer, sur tout
type de matériau, la capacité de celui-ci a renvoyer
la lumiére naturelle extérieure.

CAUE Rhdne Métropole
31.01.2023

Appui architectural, urbain,
environnemental et paysager ciblé
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EXEMPLES DE VALEUR D’ALBEDO :

Corps noir parfait

Forét de coniféresi
Surface de la mer
Sol sombre

Forét de feuillusl

0

0,05a0,15
0,05a0,15
0,05a0,15
0,15a0,20

SATURATION = CHROMA = CHROMACITE

Cultures

Peinture rouge vif
Sable léger et sec
Calcaire2
Peinture verte

Clace

Commune de Julienas

0,15¢0,25
0.20¢0.35
0,25¢ 0,45
environ 0,40
0.30 & 0.60
environ 0,60

Neige tassée

Nuage

Peinture blanche pure
Neige fraiche

Miroir parfait
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DE L'IMPACT DES COULEURS SUR LES «TEMPERATURES)
(ALBEDO & LRV):

La couleur de la facade ne va pas avoir d'impact
direct sur la température intérieure d'un logement et
sur ses consommations énergétiques (de chauffage
ou de refroidissement). Ce paramétre est réglé par
d’'autres aspects de la construction (systeme de
chauffage de ventilation, propriété des matériaux
composant la facade : isolation, inertie, efc...).

La couleur de la facade peut éventuellement faire
varier la température a la surface de cette facade.
C'est effectivement un enjeu technique car les
matériaux ne réagissent/vieillissent pas de la méme
facon selon leurs montées en température.

Enfin, la couleur de la facade peut faire varier la
température de I'air urbain. C'est ce qui est appelé
I'lot de Chaleur Urbain (dit ICU). Cependant, si le
probléme est constaté & I'échelle des villes et de
certains flots, la facade (notamment son albédo) n'est
qu'un petit parametre parmi de nombreux autres plus
signifiants telle que la végétalisation (protection solaire
saisonniére), I'albédo des sols et des toitures, etfc...

En facade :

¢ 'importance de I'albédo varie selon I'orientation,
I'exposition, le climat, la densité, la végétalisation,
le contexte urbain, etc... En effet, dans un
contexte urbain dense et végétalisé la facade
sera peu exposée et donc I'albédo sera un faible
facteur d'aggravation ou d'amélioration de I'lCU

¢ |'albédo fort augmente la réverbération et
donc reporte les rayons sur une autre surface
absorbante. Il est donc nécessaire d’avoir une
environnement urbain cohérent pour ne pas
reporter la surchauffe.

e la réverbération est certes un avantage dans le
cas de canicule et dans la stratégie de confort
thermique d'été. Cependant, il est plus intéressant
d'avoir une facade sombre dans le cadre d'une
stratégie thermique d’'hiver.

CAUE Rhdne Métropole
31.01.2023

Appui architectural, urbain,
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Aujourd’hui, aucun consensus technique et scientifique
net se dégage sur la question de I'importance de
I'albédo en facade.

Facade nord

Exemple d'une
b ‘\ toiture sombre |
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' Exemple d'une
facade sombre

Exemple d’une rue en enrobé
noir

Commune de Julienas
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toiture sombre
“

" Exemple d'une

On I'intégrera a nos choix comme un paramétre
important mais secondaire par rapport a la pertinence
des solutions techniques proposées selon le support et
selon I'intégration urbaine, paysagere et patrimoniale
du bati ancien ou neuf.

Facade nord

Exemple d'une

L

\
N
N
N\
L

facade claire

Exemple d'une rue végétalisée
ou en béton clair

Charte technique et chromatique
pour les facades neuves et rénovées
de la commune
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1.2.2. Perceptions des couleurs :

Les couleurs ne sont pas vues par tous de la méme
maniere du fait de nos physiologies. Attention
notamment aux lunettes qui peuvent comporter des
filtres (solaire, anti-UV, ou anti-lumiéere bleue).

— Conditions d’éclairage :

La perception des couleurs varie en fonction des
conditions d'éclairage.

Par exemple, un éclairage artificiel et un éclairage
naturel vont particuliérement modifier la couleur
pergue.

Ilen va de méme selon les heures de la journée et les
couleurs observées.

- Surface de la couleur :

La surface de la couleur fait varier la perception de la
couleur.

Plus la surface occupée par une couleur est grande,
plus la couleur semble perdre en saturation et gagner
en valeur.

— Distance d’'observation :

(cf. fravaux de Karin Fridell Anter)

Vues de loin, les couleurs claires semblent encore plus
claires mais elles ne changent de saturation.

A l'inverse, les couleurs foncées ont une saturation qui
augmente mais la clarté semble inchangée.

Par ailleurs, vues de loin, les couleurs tendent vers le
bleu.

— Couleurs adjacentes :
- contrastes simultanées (cf. fravaux de
Michel-Eugene Chevreul)
La perception d'une couleur donnée dépend des
couleurs qui sont autour. Ces couleurs autour font
Iégérement varier la teinte, la saturation et la valeur
- contrastes successifs (impact de la durée)
La perception d'une couleur donnée dépend de la
durée d'observation de celle-ci.

CAUE Rhdne Métropole
31.01.2023

Appui architectural, urbain,
environnemental et paysager ciblé

COULEUR INHERENTE: MCS S 2030-Y20R
COULEUR PERCUE: NCS 5 1030-Y10R

COULEUR INHERENTE: MCS 5 3010¥70R
COULEUR PERCUE: NC5 5 2010R

y el

Pl

a

Commune de Julienas

COULEUR INHERENTE: NCS § 3010-G20Y
COULEUR PERCUE: NCS § 201 0-890G

COULEUR INHERENTE: NCS § 2010-R908
COULEUR PERCUE: NCS 5 1020-R80B

i+ b s -
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e

source : Michel-Eu e Chevreul
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— Textures et finitions :

D'une maniére générale, on préfére dans I'ancien
comme dans le récent des finitions fines de type
taloché, gratté fin ou lissé...

Cela permet de dessiner des volumes plus nets, plus
propres

Cela permet d'éviter les micro-ombres liées aux reliefs
de I'enduit ou les motifs disgracieux liés au passage de
la truelle/taloche.

Enfin, le grain donné a une méme couleur et son
mode de pose pourra donner un aspect plus ou moins
saturé de cette couleur (impact de micro-ombres)

CAUE Rhdne Métropole Appui architectural, urbain,
31.01.2023 environnemental et paysager ciblé

ON EVITE :

gratté moyen

crépi
ov rystique
°v brut de lance

crépi écrasé

Commune de Julienas

ON PREFERE :

Charte technique et chromatique
pour les fagades neuves ef rénovées
de la commune

enduit gratte fin

enduit taloché
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1.2.3. Nuanciers :

Il s’agit de I'outil permettant de discuter d'une couleur
sur la base d'une méme référence, tout au long du
projet jusqu’'d la mise en ceuvre.

Cependant, le nuancier utilisé doit étre celui adapté
au support et son mode d'application.
On différencie :

— Pour la métallerie,

nous utiliserons le nuancier RAL qui correspond & une
peinture spécifique pour les pieces en fonte, métal,
etc...

— Pour les menuiseries,

nous utiliserons des références universelles NCS ainsi
que les équivalences SIKKENS, ou des équivalences
des fabricants de fenétres, volets, etc...

Le nuancier RAL peut également étre utilisé.

— Pour les facades,
il faut dissocier les références de produits «préts
I'emploin, des enduits & formuler sur place.
> Les enduits «préts a I'emploin ne sont pas tous
adaptés a la rénovation. Ces enduits seront donc
réservés A des supports spécifiques permis par les
régles techniques (DTU et regles pro).
les nuanciers les plus répandus:
nuancier du fabricant Parex-Lanko
nuancier du fabricant Weber et Broutin

> Pour les enduits & la chaux formulés sur
chantier Nous utiliserons des références et des
recettes de formulation. Ces mélanges a base
de chaux sont en général plus adaptés aux
constructions anciennes (voir page suivante).

> pour les peinture de facade

nous utiliserons des références universelles NCS

L'impression numérique en général, comme la
lecture des couleurs sur écran, entrainent des
modifications de nuances. Par conséquent, les
palettes de couleurs sont simplement illustratives,
il faut se référer aux noms, numéros et références
des marques et nuanciers retenus.

CAUE Rhdne Métropole
31.01.2023

Appui architectural, urbain,
environnemental et paysager ciblé
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Pigments naturels / source : internet

Commune de Julienas

— Pigments naturels et formulation sur site :

Pour gjuster la teinte, il est nécessaire de faire des
échantillons et/ou planches d’essais pour le neuf
comme pour I'ancien.
Les échantillons sont demandés aux artisans et sont
intégrés aux devis.
Dans le cas des supports pisé et/ou mdachefer, les
regles pro I'obligent.
Les échantillons devront :
e éftre suffisamment grands (1m? minimum)
e étre al'ombre
e situés au ler ou 2eme étage
e visibles de prés et de loin

On distingue :

- enduit sans gjout de couleur :

la couleur va donc dépendre des matieres premiéres
et notamment des couleurs des sables utilisés.

- enduit «teinté dans la massey :

il s'agit d'un enduit grossier, ou on percoit nettement
les sables et leurs couleurs, mais le liant comportera
également des pigments colorés.

- le badigeon assure la couleur mais constitue une
nouvelle application. Il sert notamment & réaliser des
décors.

Attention les ocres naturels ont des pouvoirs
colorants trés forts |

Pour éteindre une couleur trop vive, il est possible
de rajouter du pigments terre d'ombre ou ferre de
sienne.

Charte technique et chromatique
pour les facades neuves et rénovées 11/48
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1.3. De quoi parle-t-on ?
LA TECHNIQUE EN
REHABILITATION

Chaque type d’enduit a des spécificités et ne
correspond pas d tous les supports

Certaines constructions traditionnelles

nécessitent I'application d'un enduit «traditionnely
et ne sont pas adapté a I'application d'un enduit
moderne (type enduit monocouche).

1.3.1. Qu'est-ce qu'un enduit
traditionnel?

L'enduit se fait en trois couches de mortier au
minimum, dont au moins une couche de finition
apportant décors et couleurs.

CAUE Rhdne Métropole Appui architectural, urbain,
31.01.2023 environnemental et paysager ciblé

Intérieur

Extérieur

Commune de Julienas

MORTIER DE REAGREAGE A LA CHAUX :
teinté de la couleur de la pierre mise en ceuvre (avec
sable ou poudre de cette méme pierre).

GOBETIS :
Le gobetis permet I'accrochage sur le support.

CORPS D'ENDUIT :
C'est la couche principale : elle apporte étanchéité et
tenue dans le femps.

COUCHE DE FINITION :
C'est la couche donnant I'aspect définitif du mur et
notamment sa couleur !
¢ BADIGEON (1): Couche de finition
1 volume de chaux + de 2 & 3 volumes d'eau
et de pigments.
Son aspect final est couvrant

e EAU FORTE (2): Couche de finition
1 volume de chaux + 5 a 10 volumes d'eau
et de pigments.
Son aspect final est moins couvrant que le
badigeon

e PATINE (3): Couche de finition
1 volume de chaux + de 10 & 20 volumes
d’eau et de pigments.
Son aspect final transparent permet de voir
la pierre ou la couche de finition

Charte technique et chromatique
pour les fagades neuves ef rénovées 12/48
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1.3.2. Connaitre le support

—une nécessité |

Le support est un prérequis techniques fondamental
pour mener un projet de ravalement cohérent archi-
tecturalement, techniquement, chromatiquement et
financierement.

Dans le cas d'une construction neuve, il sera important
de proposer un produit de facade compatible avec le
support envisagé (voir DTU 26.1)

En rénovation, pour connaitre I'état existant ou le
support envisagé dans la construction:

> || est nécessaire de réaliser des sondages pour
connditre les matériaux, la composition des murs et
autres éléments et leurs états sanitaires.

Il sera conseillé de réaliser ces sondages en facade :
- au ler niveau car souvent le socle du batiment est
différent et,

- au dernier niveau car c'est Id que se concentrent le
plus de pathologie.

Qui rédlise des sondages 2
Ce sont les artisans : tailleurs de pierre, macons et
facadiers compétents sur le bati ancien.

CAUE Rhdne Métropole Appui architectural, urbain,
31.01.2023 environnemental et paysager ciblé

source : fiche de 'UDAP
accessible sur internet

UDAP 69

Unités
Départementales
de I'Architecture
et du Patrimoine

Le ravalement de facade

Fiche Synthese

IE W | Direction Régionale des Affaires Culturelles

Auvergne-Rhone-Alpes

Rhéne et
métropole de Lyon

Pays de oie
Puy de Déme

Constitution du dossier pour un ravalement de facade

Costructions, ravau, instalatons
et aménagerents non sounis & pernis oo
comprenant o on des démalitions

E Déclaration préalable @  Le dossier pour qu'il soit clair et précis doit refléter la démarche évoquée dans la
fiche conseil, a savoir sa situation, son époque ou histoire, le diagnostic, le projet
technique et le projet couleur.

® plan de situation ® plan de cadastre

e photographies des fagades en vue générale et vue complete et / ou relevé de fagades
e descriptif historique et compte rendu du diagnostic

e projet technique : définition des travaux et nature des matériaux

e projet couleur

Etape indispensable : les échantillons sur place

® |es échantillons sur place sont un moment privilégié dans I'élaboration du projet couleur
(photographies ci-contre)

e lls doivent étre réalisés sur la facade, en lieu et place de la destination des couleurs, avec
les matériaux prévus (pour un bon apercu des matieres et des aspects)

eBien choisir la localisation de I'échantillon, pour présenter toutes les teintes envisagées...

pour plus d’informations..

Voir les fiches conseils suivantes :
Les enduits — La fenétre dans le bati ancien — Les systémes d’occultation — Les éléments
annexes de couverture, pour la question du débord de toiture et des souches de cheminées.

Echantilons couleurs sur place

Fiche Synthése - Le ravalement de fagade - Série Patrimoine / Interventions sur le bati ancien 172

Charte technique et chromatique
pour les facades neuves et rénovées 13/48
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— Constater les désordres et les dégats

Un enduit inadapté peut générer de graves problemes

dans le batiment :

e décrochage d'enduit (avec ses conséquences sur le
mur et I'espace public, les personnes et les objets
au-dessous)

e surcharge d'eau dans le mur pouvant générer des
remontées capillaires voire une fragilisation du
systéme structurel. Dans ce cas les désordres sont
de plusieurs ordres :

- mauvaises protections aux intempéries (toiture en
mauvais état, chenaux et gouttieres dégradées, etc...)

- condensation et stagnation de I'eau liquide dans le
mur.

ATTENTION :
Certaines peintures sont & I'origine denombreuses
pathologies dans le bati :
e peintures minérales, au silicate : elles pénéetrent
le support et rendent trés difficile le nettoyage
e peintures acryliques ef crioliques : le netfoyage
chimique est polluant mais réalisable.

Les enduits ciments, ils sont inappropriés a la plupart
des constructions anciennes comme :

e les constructions en pisé

¢ les constructions en machefer

e |es constructions en pierre

— Corriger les désordres

> || sera nécessaire de revenir & un support sain et
stable avant le ravalement de la facade. Il existe
plusieurs solutions techniques tel que le gel, le
gommage, le piquage, etc...

Il est possible/conseillé de demander des essais de
nettoyage a I'entreprise

Dans le cas d'un gommage sur un support pierre, il
sera demandé de ne jamais dépasser les 3 barres.

CAUE Rhdne Métropole Appui architectural, urbain,
31.01.2023 environnemental et paysager ciblé

Systéme porteur de la
maison :
murs en pisé

PATHOLOGIE :
décrochage de I'enduit
ciment du support pisé

Finition : enduit ciment

pignon en pisé, enduit dégradé

Maison pisé écroulée (Pont de Chéruy - 38)
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1.3.3. L'isolation Thermique

Pour définir une isolation pertinente, il est fondamental
de garantir que le point de rosée ne se fera pas

dans le mur mais bien en dehors (& I'intérieur ou &
I'extérieur). La condensation (eau liquide) affecte les
propriétés techniques et thermiques des matériaux.

— Isolation Thermique par 'intérieur (L.1.1.):
Ces solutions comportent des avantages et des
inconvénients, notamment dans le cas d'un mur en
pisé, il sera nécessaire d'étre particulierement attentif
aux solutions proposées pour :
>le mur entier avec ces différents matériaux et leurs
caractéristiques : isolant, freine-vapeur, finition, y
compris I'enduit ou le revétement extérieur qui doit
étre choisi avec minutie !
>|a caractéristique du sol (pour éviter les remontées
capillaires et le piégeage de I'eau condensée
dans le mur) et des planchers (pour éviter les points
faibles en structure et les ponts thermiques)
>les ouvertures et leurs étanchéités
>|a ventilation de I'air intérieur.

CAUE Rhdne Métropole Appui architectural, urbain,
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Intérieur|;

— Isolation Thermique par I'Extérieur (L.T.E.):
Pour garantir que le point de rosée ne se fera pas
dans le mur mais bien dans les derniers centimeétres de
I"isolation, il faut :
e un matériau extérieur trés ouvert a la vapeur
d'eau
e I'enduit doit garder un aspect capillaire

ATTENTION mettre un enduit sur une isolation ne
s'improvise pas ! Il faut respecter les couples isolation/
enduits fournis par les fabricants.

L'l.T.E. est une solution & privilégier quand cela est
possible pour le bati ancien. Cela permet de minimiser
(voire éradiquer) les ponts thermiques, de régler les
questions de perspirance des matériaux (cas des murs
anciens en pisé ou pierre).
Cependant, dans le cas de bdati historique (avec
éventuellement un intérét patrimonial), c'est une
solution qui peut étre rejetée pour plusieurs raisons :
> préservation de
I'alignement bafi,
front urbain;
> préservation
d'un foncier et
d'une propriété
(mitoyenneté/ débord
sur espaces publics,
isolation thermique par I'exté- eTC"-);
rieur, type fibre de bois >trop de détails
techniques et
architecturaux
confraignants
et diminuant les
performances d'une
ITE.

mur en pisé/pierre existant

enduit de finition

isolation en soubassement, type

Extérieur

Commune de Julienas

liege expansé pour protéger
I'isolation de I'humidité.

Charte technique et chromatique
pour les facades neuves et rénovées 15/48
de la commune



1.3.4. Enduits modernes et tech-
nigue en neuf

Sur des batiments modernes et projet neufs,

les facades peuvent étre revétues d'un enduit type
monocouche.

Ces enduits sont moins « respirantsy que les enduits
traditionnels, appliqués sur des supports non adaptés
ils peuvent générés des désordres plus ou moins
importants.

Ce type d’enduit masque également mal les
problemes de planéités des support.

Par exemple un mur de parpaing doit éfre
parfaitement droit, les affleurements (rives de dalles,
coffrages linfeaux...) doivent étre

traités pour un résultat esthétique satisfaisant.

Les «contre-typagen de couleur entre nuanciers
doivent étre utilisés avec précaution, un échantillon
doit étre réalisé pour valider la couleur avant
application.

CAUE Rhdne Métropole Appui architectural, urbain,
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1.3.5. Conclusions

La solution retenue devra prendre en compte la
composition physico-chimique de I'enduit et du
support.

Il convient alors de vérifier la composition exacte des
produits (fiche technique ou emballage) et de se
préoccuper de leur impact environnemental.

A cause de son bilan écologique et des dégradations
du support qu'il peut engager a long terme, le P.V.C.
est proscrit.

Il est également fondamental de s'assurer de la
compatibilité des produits avec les supports, du savoir-
faire de I'entreprise, des périodes d'application, etc...

Dans ce cadre, il s’agira de faire le bon choix entre
enduit fraditionnel et enduit monocouche moderne
sachant que en «centre villagen lieu patrimoine par
excellence, il sera fortement recommandé voir imposé
un enduit traditionnel.

CAUE Rhdne Métropole
31.01.2023

Appui architectural, urbain,
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Travaux de batiment

Travaux d'enduits de mortiers
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
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Descripteurs
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maconner, de chaux hydrauliques, de chaux aériennes éventuellement mélangées
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1.4. Logiques de couleurs
& projet de coloration

1.4.1. Généralités

Qu'il s'agisse d'un projet de rénovation ou d'un projet
de construction neuve, un projet de couleur se réalise
en fonction de plusieurs paramétres :
- I'époque du batiment (existant ou &
construire, soit son style, ses matériaux, son
écriture architecturale, son usage, etfc...)
- le contexte bdti large (urbain et paysager)
- le batiment global du détail a I'ensemble et
sur foutes les facades (y compris la toiture)

1.4.2. Contexte bdti large (urbain
et paysager)

Il est essentiel de tenir compte du contexte général
de larue, de sorfe que le batiment dans sa nouvelle
couleur vienne s'y intégrer finement.

La tfechnique choisie nofamment en isolation devra
également étre cohérente avec la configuration
urbaine (alignement, PLUi) et cadastrale (propriété).

“— &

Carnet de territoire

Le Beaujolais

SOURCE : CARNET DE TERRITOIRE
BeausoLAIs

Les carnets de territoire sont édités par
le CAUE Rhéne Métropole.

lls permettent de comprendre les
spécificités du territoire dans lequel on
construit (paysages, implantation du
bati, couleurs, matériaux...)
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1.4.3. Batiment global :

Le projet de coloration, dans I'ancien comme dans

le neuf, doit permettre de voir tous les éléments sans
gu’'aucun ne prennent le dessus sur les autres.

Il est évident que le projet de coloration ne se substitue
pas une conception architecturale d’ensemble fine et
soignée, interrogeant la vision globale de bé&timent, du

contexte, et I'écriture architecturale.

PRESCRIPTIONS

I est recommandé de choisir 2 couleurs qui s'associent
au maximum. C'est 2 teintes sont déclinées en deux
camaieux, du plus clair au plus foncé, selon I'ordre

suivant :

Cadre et tableau

Menuiseries

Volets =
contrevents

CAUE Rhdne Métropole

31.01.2023

couleur 2

Rive de toit

Appui architectural, urbain,
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~ Une
Jﬂmégr\eﬁonf
des
éléments
!
de
couleurs;
dans un
projet
global, car
“la couleur
Tz s
s'apprécie_|
en rapport
K
avec les
DA
autresu

Encadrements’,
tableaux, rives, corniches,
chaines d'angle...

Facade

-- - Soubassement

‘ Commune de Julienas

1-L'encadrement va
colorer la lumiere qui
entfre dans le logement.
C'est pourquoi, le plus
souvent, I'enduit y est plus
clair, avec un